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O-kruzky

O-KRUZKY

0-kriZok je tesnenie z gumy urCené k zabrdneniu
neZiaducich priepustnosti alebo straty kvapaliny ¢i plynu.
Tesniaca schopnost je zavisla nielen na 0-krizku, ale i na
zastavbovom priestore.

Tvarovo je O-krdZok anuloid, tj. prstenec s kruhovym
prierezom. Zastavbovy priestor, vacSinou drdzka s tesnenou
protiplochou, sliZi k uloZeniu O-kridzku. Spojenie tychto
prvkov - O-krdZok a tesneny priestor - vytvdra utesnenie
0-krdzkom.

Vyhody 0-kriizku:
« tesni v Sirokom rozsahu tlakov, teplot a tolerancii,
« lahk& Gdrzba, nevyZaduji dotahovanie,
 maly narok na priestor,
* nizka hmotnost,
» moznost opakovaného pouZitia na rozdiel od neelastickych tesneni,
» Zivotnost zodpovedajlca pri spravnom konatrukénom prevedeni obvyklej peridde starnutia gumy,
« zlyhanie O-kruzku sa prejavuje zvyCajne pozvolna a upozorfiuje na nutnost vymeny,
« konstantné stlacenie O-krdzku pri axidlnom utesneni, zamedzujtci jeho znehodnotenie na rozdiel od
plochého tesnenia,
« ekonomicky najvyhodnejsie konstrukéné riesenie.

Rozmer 0-krizku
je udavany ako vnutorny priemer krét priemer prierezu (hribka) krdzku - d, x d,.
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0-kriZok je vyrabany zo syntetického kauCuku v presnych rozmerovych toleranciach a vysokej povrchovej
kvalite.

Rozdelenie 0-kriizkov podla sp6sobu pouZitia:
« nepohyblivé utesnenie (statické),
« pohyblivé utesnenie (dynamické)

Volba materialu:

VSeobecne plati, Ze v stlade s prevadzkovymi podmienkami pdsobiacimi na tesnenie, tj. teplotnym, chemickym
a mechanickym namahanim, musi byt vybrany zdkladny kaucuk a tvrdost gumy.

V hydraulike a pneumatike sa pre normalizovanu tesniacu techniku vSeobecne pouZivaju olejuvzdorné gumy
prevazne na nitrilovej - NBR bdaze. Pri mechanicky vysoko namahanych 0-krdZkoch sa s vyhodou pouZivaju gumy
na polyurtanovej - AU (PU) bdze. Odolné olejom a prevadzkovym teplotdm do +220°C st gumy na fluorovej - FPM
(FKM) baze. Pre extrémne minusové i plusové teploty su urcené silikénové - MVQ gumy. Pre kyseliny a lihy s
vhodné gumy z etylénpropylénového - EPDM kaucuku.

Volba tvrdosti:
Tvrdost O-krdizku sa vyberd predovsetkym podla velkosti prevddzkového tlaku a tesnenej Skary. Pri vy3som tlaku
a vacsej tesniacej Spare sa voli tvrdSi materidl, aby sa zabranilo zatlaceniu o-krdzku do $pary.
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KOMPONENTY PRE STROJE

0O-kruazk

,0“ kruzky volba tvrdosti

Tvrdost (ShA) | Max.tlak (MPa) 0-kriiZzky z elastomeru NBR podla normy

60 <10 PN 029281.2 (len pre statické - nepohyblivé utesnenie)

70 <10 DIN 3770 - NBR70

80 <10 PN 029280.2 a PN 029283.2

90 <20 DIN 3770 - NBR90

90 <20 PN 029080.9 - AU90

90 <32 PN 029281.9 - AU90 (len pre statické - nepohyblivé utesnenie)

»,0“ kruzky pre tesnenie pohyblivych casti

Rozmer pre

utesnenie O S Rozr'ner'pre . Lt
piestnice Rozmer "0" krizku | utesnenie piestnice| Rozmer "0" krazku
D1x d2 %1;;12
D x d1
8 x4 3,6 X2,3 56 X 46 45,1x5,8
9x5 4,6x2,3 60 x 50 49,1x 5,8
10x6 5,6 X 2,3 63 x 53 52,1x5,8
Mx7 6,6 X 2,3 65 X 55 54,1 5,8
12x8 7,6 X 2,3 66 X 56 551X 5,8
14 X 10 9,6 X 2,3 70 X 60 59,1 5,8
15X 1 10,6 X 2,3 73 63 62,1x5,8
16 X 12 11,6 X 2,3 75 X 65 64,1%5,8
18X 14 13,6 X 2,3 80X 70 69,1 X 5,8
19x15 14,6 X 2,3 85X 75 74,1 % 5,8
20 x 16 15,6 X 2,3 90 x 80 791X 5,8
22x18 17,6 X 2,3 95 x 85 84,1x 5,8
24 % 20 19,6 X 2,3 100 X 90 89,1x 5,8
25x 21 20,6 X 2,3 105 X 95 94,1x 5,8
28 x 20 19,3 X 4,6 110 X 100 99,1x 5,8
30 X 22 21,3 X 4,6 115 x 105 104,1x 5,8
32X 24 23,3X 4,6 120 x 110 109,1x 5,8
33x25 24,3 X 4,6 125 x 110 108,7 X 8,6
35x 27 26,3 X 4,6 130 x 115 113,7 X 8,6
36 x 28 27,3 X 4,6 135 x 120 118,7 X 8,6
38 x30 29,3 X 4,6 140 x 125 123,7x 8,6
40 x 32 31,3X 4,6 145 X 130 128,7 X 8,6
43x35 34,3x 4,6 150 X 135 133,7 X 8,6
44 %36 353X 4,6 155 X 140 138,7 X 8,6
45x 37 36,3 X 4,6 160 X 145 143,7x 8,6
46 x 38 37,3 X 4,6 165 X 150 148,7 X 8,6
50 X 40 39,1 5,8 170 x 155 153,7 X 8,6
52 X 42 411%5,8 175 x 160 158,7 X 8,6

55x 45 44,1x5,8 180 x 165 163,7 X 8,6



